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KAPITEL
SEX

EXEMPEL 5

DEN HALLBARA BRON

Under méanga ar var barnen i en kinesisk by som delades av floden
Po, en biflod till Gula Floden, tvungna att ta sig 6ver floden pa en
mycket bracklig bro tillverkad av ndgra fa stockar lagda pé stolpar
av halmbalar, sten och jord. Bland méanga olyckor och tillbud kan
namnas att en mamma med ett barn sveptes ivdg och drunknade
pa vag till barnets skola, som lag pa andra sidan floden i férhallande
till deras hem.

Néstan 400 grundskoleelever i Maosi-byn i Gansuprovinsen deltar
i skolverksamhet i fyra grottskolor pa bada sidor om floden Po,
som fryser pa vintern och kan ge upphouv till ett haftigt flode under
sommarmonsunerna. Detta enligt professor Edward Ng Yan-ynug
vid avdelningen for arkitektur vid CUHK, som kom i kontakt med
samhallet och deras problem i samband med ett faltarbete for att
studera termiska egenskaper hos bostéder beldgna i grottor.

Broproblemet innebér att vissa elever inte har mgjlighet att ta sig
till skolan under november till februari av radsla for att falla i det
iskalla vattnet, och inte heller mellan maj och augusti pa grund av
att floden dé har ett kraftigt vattenflode. For att gora livet enklare
och sékrare for barn och féréldrar har en grupp under ledning av
Edward Ng utformat en speciell flytande gangbro. Projektet “En
bro alldeles for langt bort” &r en del av en kampanj for att férbattra
utbildningsmdjligheterna fér den lokala befolkningen. Professor Ng
beréttar att den ursprungliga planen var att bygga en bro férankrad
under vattnet, men det foll pa naturens krafter.

“Vi forsdker bygga en billig och enkel bro som ar Iatt f6r byborna att
underhalla” sager professor Ng.

Studerande och yrkesverksamma kom tillsammans pa I6sningen,
den 80 meter langa Wu Zhi Qiao (“Den Hallbara Bron”).
Konstruktionen, som endast kostade 300 000 dollar att bygga,
utformades for att huvudsakligen byggas av naturliga, lokala
material, kunna underhallas av lokalbefolkningen och kunna fungera
som en forebild for annat brobyggande i regionen.

Anthony Hunt, brittisk ingenjér k&nd f6r Eden-projektet, hjélpte till
vid den initiala utformningen.

Det var viktigt att bron skulle vara billig, enkel att konstruera och att
den skulle tala de &rliga floderna utan att forstoras.

L&sningen var att konstruera bropelare utan fundament men

fasta med bultar mot flodens botten. Pelarna &r utformade for att
minimera motstandet och har staltradskorgar avsedda for stenar
med tillrackligt hdg vikt for att inte svepas bort av vattnet. Brodacket
bestar av en varmforzinkad stalram fylld med plankor av bambu.
Bron ar utformad i mindre sektioner och varje sektion kan, om den
skulle rubbas ur sitt lage, latt flyttas pa plats av sex bybor.

Runt 50 studenter fran Hong Kong och 30 fran Xian byggde
tilsammans med de lokala byborna bron pa fem dagar. Den
varmférzinkade bron har redan klarat sig igenom en flod sa kraftig
att hela konstruktionen vattentacktes.
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ORDLISTA

ASKA

Kallas ibland &ven for skum. En fast
biprodukt som bildas pa ytan av zinkbadet
som ett resultat av reaktionen mellan zink
och Iuft. Askan tas regelbundet bort fran
badytan och atervinns.

DROSS

Dross, dven kallat hardzink, ar en fast
reaktionsprodukt som bildas i badet genom
reaktion mellan jarn och smalt zink. Dross
innehaller 96 % zink och 4 % jarn och tas
regelbundet upp fran zinkbadets botten for
att atervinnas.

INNESLUTEN ZINK

Sma kulor av zink kan inneslutas i askan
som tas upp for atervinning. Denna
inneslutna zink separeras fran askan och
smaélts ned for ateranvandning.

FLUSS

En forbehandlingslésning som ger en
slutgiltig rening av stalytan foére forzinkning
och sékerstaller god vatning da stalet
doppas ned i zinksmaltan.

HYDROMETALLURGISK PROCESS

En process som huvudsakligen anvéander
elektrolys eller kemisk utskiljning for
separation av en metall fran dess malm.

HANGNING | JIGG

Stalartiklar som ska varmférzinkas hangs
upp med krokar eller staltrad i en fixtur
som sedan passerar genom férbehandling
och férzinkningsbad.

PATINA

Ett skyddande skikt som bildas pa ytan
av zinkbelaggningen da zinken reagerar
med koldioxid och syre fran atmosfaren.

BETNING

Anvandande av utspadd syra for att
avlagsna rost och andra fororeningar fran
stalprodukter fére doppningen i smalt zink.

PYROMETALLURGISK PROCESS

En process som huvudsakligen anvander
varme for separation av en metall fran
dess malm.

KYLNING

Snabb svalning av de varmférzinkade
produkterna omedelbart efter att de
avlagsnats fran zinkbadet. Medfér att
godset kan hanteras snabbare.

RAFFINERAD ZINK

Kallas ocksa primar zink. Metallisk zink
producerad av en blandning av anrikad
gruvmalm och &tervunnen zink.

OMSMALT ZINK

Kallas ocksa sekundér zink. Metallisk zink
som har atervunnits fran skrotade produkter
eller processavfall och smalts om for att
anvandas pa nytt.

LISTA OVER ANVANDA
FORKORTNINGAR

BREEAM
Building Research Establishment
Environmental Assessment Method

CML
Institute of Environmental Sciences, Leiden
University, Netherlands

DAIA
Decision Analysis Impact Assessment
(Finnish Environment Institute)

DFT
Dry Film Thickness

EGGA
European General Galvanizers Association

EPD
Environmental Product Declaration

KTH
The Royal Institute of Technology,
Stockholm

LCA
Life Cycle Assessment

LCI
Life Cycle Inventory

LEED
Leadership in Energy and Environmental
Design

PCR
Product Category Rules (for an EPD)

SEMCO
Swedish Environmental Management
Council

VOC
Volatile Organic Compounds (e.g., solvents)
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KONSTRUKTIONER
European General International Zinc
Galvanizers Association Association-Europe
Maybrook House 168 avenue de Tervueren
Godstone Road B-1150 Bryssel
Caterham Belgien
Surrey CR3 6RE
Storbritannien Tel: + 32 (0) 2 776 0070

. email: info@izaeurope.com
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NORDIC GALVANIZERS
Drottning Kristinas vag 48
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Sweden

Tel: +46 (0)8 446 67 60
E-mail: info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com




